Serifali Mah. Hendem Cd. No:58
Kat 1 Yukar Dudulu 34775

® Umraniye — Istanbul
I I BAI { Tel 1490 216 420 47 52
i . Faks  :+90 216 466 31 52
Test Belgelendirme Aragtirma ve Gelistirma Ticaret AS.
www.tebar.com.tr info@tebar.com.tr

YANGINA TEPKI SINIFLANDIRMASI RAPORU — TS EN 13501-1
Rapor No: CPR-S/R17-71

Uretici Bilgileri: EMULZER ASFALTEVi TECRIT MAD. SAN. ve TiC. LTD. STI.
Uriiniin Tammu: Polimer modifiye bitiim esasl siirme su yalitim malzemesi
Uriiniin Markasi: EMULZER PLUS ANTIROOT 1040

Uriin Standard: TS EN 15814

Uretim Tesisi: Cebeci Cd. No:73 34100 Kiiciikkdy ISTANBUL

TEBAR A.S; 20.10.2015 tarih ve 29508 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Tebar Test Belgelendirme Arastirma ve Gelistirme
Tic. A.S.nin Onaylanmis Kurulus Olarak Gorevlendirilmesine Dair Teblig (MHG/2015-19) ile Cevre ve Sehircilik Bakanli&
tarafindan yetkilendirilmistir. ;

Onaylamis Kurulus Numarasi 2164

Hazirlayan RGN Onaylayan
Hasan ATABAY/ Uyg. Deg. Lab. Y I s Evren KARA / Tek. Lab. Yéneticisi

Bu rréor, laboratuvarnin yazil izn;éﬂmadan kismen kopyalanip codaltlamaz. Imzasiz ve miihiirstiz raporiar gegersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without
signature and seal are not valid.
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1.Giris:

Bu siniflandirma raporu, TS EN 13501-1 standardinda verilen prosediirlere uygun olarak; “EMULZER ASFALTEVi
TECRIT MAD. SAN. VE TIC. LTD. STi.” tarafindan Uretilen “EMULZER PLUS ANTIROOT 1040” markali polimer
modifiye bitlim esasl siirme su yalitm malzemesinin yangina tepki sinifini tanimlar.

2.Siniflandirilan iiriin ile ilgili bilgiler:
2.1.Genel bilgiler:

"EMULZER ASFALTEVI TECRIT MAD. SAN. VE TIC. LTD. STi.” tarafindan iretilen “EMULZER PLUS ANTIROOT
1040" markali polimer modifiye bitiim esasli siirme su yalitim malzemesi; toprak altinda yer alan yapi

elemanlarinda su yalitimi amaciyla kullaniimaktadir.
2.2.Uriiniin tanimu:

“EMULZER ASFALTEVI TECRIT MAD. SAN. VE TIC. LTD. STi.” tarafindan Gretilen “EMULZER PLUS ANTIROOT
1040 markal polimer modifiye bitlim esasli slirme su yalitim malzemesi ile ilgili Musteri’'nin beyanina gore detayl

tarif asagida yer almaktadir.

Uriiniin Markasi : | EMULZER PLUS ANTIROOT 1040
Uriiniin Mensei : | Polimer modifiye bitiim

Kalinlik 1| 24mm

Tasiyici . 1| Yok

Bilesen i

Yangin Geciktirici/ Miktari | =/%0

2.3.0riin Standard::
TS EN 15814: Su sizdirmazIik igin polimer modifiye edilmis kalin bitiimlii kaplamalar-Terim ve tarifler
Bu rapor, laboratuvarin yazil izni olmadan kismen kopyalanip codaltilamaz. Imzasiz ve mihiirstiz raporiar gegersizdyyr.
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3.Siniflandirmayi Destekleyen Deney Raporlari ve Deney Sonuclari:

3.1.Deney Raporlari:

; : Deney raporu
Laboratuarin adi Deneyi talep edenin adi referans numarasi Deney metodu
EMULZER ASFALTEVI TECRIT
TEBAR A.S. ; . CPR-T/R17-681 TS EN ISO 11925-2
MAD. SAN. VE TIC. LTD. STI.

3.2.Deney Sonuglari:
TS EN 13501-1 igin deney sonuglar tablosu:

Sonuglar
. . Deneylerin
Deney yontemi Parametre : Siirekli parametrelerin
Sayisl Parametreye
ortalamasi Gyl
(m)
TS EN ISO 11925-2
15 s siireyle alevin yiizeye <150 mm 0,019 Uygun
maruz birakilimasi 6x1
Filtre kadidinin H i
Yanma damlamalari yanmasi
*: Mamuliin son kullarim uygulamas: igin gerekli oldudu gibi

4.Siniflandirma ve Uygulama Alani:

4.1.Siniflandirma Referansi:

Sinflandirma; TS EN 13501-1 “Yapi Mamulleri ve Yapi Elemanlari, Yangin Siniflandirmasi Bélim 1: Yangin
Kargisindaki Davranig Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanilarak Siniflandirma” standardinin 10.3. ve 10.10.2.
maddelerine uygun olarak gergeklestirilmistir.

Bu rapor, laboratuvarin yazil izni olmadan kismen kopyalanip codaltlamaz. Imzasiz ve miihiirsiiz raporiar gegersizdir.
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4.2.Smniflandirma:

"EMULZER ASFALTEVI TECRIT MAD. SAN. VE TiC. LTD. STI.” tarafindan iretilen “EMULZER PLUS ANTIROOT
1040” binalarin toprak alti uygulamalaninda kullanilan polimer modifiye bitiim esasl siirme su yalitim
malzemesinin yangina tepki sinifi agagida verilmistir.

Yangin Davranisi Duman Olusumu Damlacik Tesekkiilti
E 2 - - - =

4.3.Uygulama Alani:

4.3.1.Bu siniflandirma; temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin alti uygulamalarinda, toprak altinda kalan ve

su ile temas eden yiizeylerde su yaliimi amaciyla kullanilan, polimer modifiye bitim esasli siirme su yalitim
malzemesi icin gecerlidir.

4.3.2.Bu siniflandirma sadece raporda dikkate alinan iiretim tesisinde imal edilen ve madde 2'de belirtilen
parametrelerdeki Uriinler gecerlidir.

5.Uyari ve Sinirlamalar:

5.1.Bu siniflandirma raporu; Uriiniin tip onayini ve belgelendiriimesini temsil etmez.

Rapor Isim Imza* Tarih
Hazirlayan Hasan ATABAY 2 D206 i
!
Kontrol eden Evren KARA %?—- v, 29.06.260%
*Bu rapor “"EMULZER ASFALTEVI TECRIT MAD. SAN. VE TIC ' " igin hazirlanmustir.
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